Nr.25
Temat: Właściwości magnetyczne substancji.
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Bs= μBp
∆= μBp

∆B= Bs-Bp= μBp-Bp

∆B= Bp(μ-1) – magnetyzacja danej substancji

Magnetyzacja danej substancji- przyrost wektora indukcji magnetycznej spowodowany obecnością substancji w polu magnetycznym.

Ze względu na wartość magnetyzacji wyróżniamy 3 rodzaje substancji o właściwościach magnetycznych.

1) Ferromagnetyki

        ∆B>>0

   => μ-1>>0

         μ>>1

   np. żelazo

2) Paramagnetyki

         ∆B≥0
   => μ≥1
3) Diamagnetyki
         ∆B≤0

         μ≤1

   np. srebro


∆B= Bp(μ-1)
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Z powyższego wzoru wynika, że przy dowolnie dużym natężeniu zewnętrznego pola magnetycznego możemy osiągnąć dowolnie dużą wartość magnetyzacji, Oczywiście wynik nie może być zgodny z rzeczywistością. Zależność między magnetyzacją a natężeniem zewnętrznego pola magnetycznego przedstawia następujący wykres (tzw. pętla histerezy magnetycznej).
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Fakty dotyczące pętli histerezy magnetycznej:

1) Pętla histerezy magnetycznej istnieje tylko dla ferromagnetyków

2) Kształt pętli jest różny dla różnych ferromagnetyków, ponieważ różna jest przenikalność magnetyczna μ

3) Wykres ten nazywany jest pętlą histerezy, ponieważ nie jest on zgodny z teorią.

Zadanie:

  Q*U=?
V=2R

[image: image6.png]



W= eU

F=qE
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 t2 – czas ruchu w polu magnetycznym
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 t1 – czas ruchu w polu elektrycznym

 [image: image10.png]



[image: image11.png]W=eU=

mv?




[image: image12.png]



[image: image13.png]wige )





[image: image14.png]



[image: image15.png]



